PYTANIA 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego UD-VI-ZP/6/12 na 

remont nawierzchni drogi i chodników ulicy Skaryszewskiej w Warszawie na odcinku od ul. Targowej do ul. Lubelskiej
1. Poz. 15 przedmiaru robót mówi o wykonaniu warstwy ścieralnej gr. 1 cm. Prosimy o podanie prawidłowej gr. warstwy ścieralnej.

2. Warstwa wiążąca i ścieralna ma być na asfalcie zwykłym czy modyfikowanym?
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